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1 Veranlassung und Vorgehen

Die Firma Hock GmbH & Co. KG hat die MFPA Leipzig beauftragt, an dem Hanffaserddmmstoff
Thermo-Hanf Premium die spezifische Warmekapazitat zu bestimmen.

Die Messung wurde durchgeftihrt mit einem Flussigkeitskalorimeter nach Kohlrausch.

2 Priifergebnisse

Die mittlere Rohdichte der Prufkérper betrug 33 kg/m?.

Prifergebnisse

Prufkérper | Masse des Warm- | Wassermenge im | Temperatur- | spezifische Warmeka-
Prufkérpers | temperatur Kalorimeter erhéhung pazitat der Probe
[g] [°C] [g] [K] [ kd/(kg'K) ]

1 6,400 71,614 400,096 0,378 2,328

2 4,877 72,719 399,836 0,309 2,336

3 6,912 72,640 402,085 0,378 2,201

4 6,532 73,033 402,085 0,377 2,184

5 6,197 73,265 400,706 0,379 2,207
Mittelwert 6,10 72,65 400,96 0,36 2,26

Da das Material mit seiner relativ geringen Dichte zu einer verhaltnismaRig geringen Temperaturer-
héhung im Kalorimeter fuhrt, wird die Fehlertoleranz der Messung mit £ 10 % abgeschéatzt.

Die Ergebnisse der Prufungen beziehen sich ausschlieRlich auf die beschriebenen Prifgegensténde
und nicht auf Grundgesamtheit.

Leipzig, den 06.01.2011
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Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Bauer
Geschéftsbereichsleiter Bauphysik

Dipl.-Ing. Claudia Fille
Arbeitsgruppenleiterin Wérme- und Feuchteschutz
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